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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO LOGISTICI
E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
UFFICIO ATTIVITA' CONTRATTUALI PER IL VESTIARIO, L’EQUIPAGGIAMENTO E
L’ARMAMENTOQ DELLA POLIZIA DI STATO
N.600.C. EQ. C. FL 363 Roma, 13 giugno 2014

OGGETTO: Procedura ristretta campionata, in ambito UE/WTO, per la fornitura di materiale di
vestiario, equipaggiamento ed armamento occorrente per le esigenze del personale della

Polizia di Stato,
Pubblicazione FAQ su quesiti e chiarimenti tecnici.

QUESITO

Lotto n. 3 n. 6.140 divise estive ignifughe per ordine pubblico;
Lotto n, 4 n. 4.700 divise invernali ignifughe per ordine pubblico;
Lotto n. 9 n. 23,885 pantaloni per divisa operativa estiva maschile e femminile.

Nelle specifiche tecniche sono previste le seguenti prove di laboratorio;

- indice di repulsione norma UNI EN ISO 6530-2005 su tessuto tal quaie;

- resistenza evaporativa UNI EN ISO 31092-2012.
che, essendo prove che attribuiscono punteggio, devano essere realizzate in regime di accreditamento da un
laboratorio accreditato.
Essendoci un unico laboratorio accreditato per queste prove in Italia ( il Centrocot di Busto Arsizio ), che si
troverebbe quindi nella condizione di ricevere in via esclusiva le richieste di tutti i concorrenti alla gara, si
richiede la possibilita di far effettuare le prove da un laboratorio accreditato come

organismo ( nella fattispecie del Laboratorio BQT Biella Qualita Totale s.r.l. di Biella ), ma non per le due
specifiche prove, che verrebbero comunque effettuate conformemente agli standards previsti dalla normativa
di riferimento ma non in regime di accreditamento.

RISPOSTA

Si conferma quanto previsto dalle specifiche tecniche poste a base di gara relativamente alla produzione
nell’offerta di gara, di certificazioni, per le prove che danno opgetto a punteggio tecnico, da eseguirsi in
regime di accreditamento.

Si segnala infatti che il metodo accreditato garantisce Ia comparabilitd e la standardizzazione dei risultati
prestazionali dei vari concorrenti necessaria per 1’attribuzione del suddetto punteggio.

Gli operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura in argomento, come gia indicato nelle
specifiche nell’ambito delie modalita di presentazione dell’offerta di gara, potranno anche rivolgersi a
laboratori esteri in mutuo riconoscimento oppure avvalersi dell’istituto del sub-appalto di norme previsto dal
sistema Accredia. ‘
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QUESITO

Lotto 6 n. 4265 gilet tattici

1) Nelle specifiche tecniche ¢ indicato a pag. 2 che “nella parte inferiore del gilet sono applicati nn. 2
passanti di collegamento con il cinturone (...) tali passanti sono presenti, uno per parte anche in
ognuna delle 2 parti frontali.”

Poiché sul campione ufficiale tali passanti sono presenti 2 per parte in ognuna delle due parti frontali
si prega di far conoscere se & prevalente la specifica o il campione.

2) Nelle specifiche tecniche & indicato a pag, 2 che “sulle due parti anteriori sono applicati mediante
tripla cucitura tre tratti di nastro speciale (...)".

Sul campioene ufficiale i nastri speciali sono due e non tre. Si prega di far conoscere se & prevalente la
specifica o il campione.

3) A pag. 3 & indicato “per consentire la regolazione della misura e della posizione della tasca la stessa &
dotata, nella parte posteriore, di un tratto di polimero semirigido (...

Sul campione ufficiale questo polimero non & presente diventa quindi necessaria una precisazione
dell’esatta posizione di questo accessorio,

RISPOSTA

1) Passanti collegamento al cinturone applicati al fondo del gilet: al fondo del gilet campione ufficiale
sono applicati due passanti posteriori e due anteriori, previsti dalle specifiche tecniche, ed inoltre due
passanti laterali in corrispondenza della cucitura di unione verticale tra la parte posteriore e le parti
anteriori del capo. Il gilet dovra pertanto avere un totale di sei passanti per il collegamento al
cinturone.

2) Nastro speciale per sistema M.O.L.L.E.: nelle specifiche ¢ prescritto che il predetto sistema deve
essere costruito utilizzando tre tratti di nastro; a seguito delle operazioni di confezionamento del gilet
i tre nastri sono assemblati in modo da formare due blocchi per la struttura a M.O.L.L.E.

3) Polimero semirjgido nella tasca porta radio: si conferma la presenza del polimero interno alla tasca
come prescritto dal capitolato.

QUESITO
Lotto 8 n. 11.200 pantaloni estivi.

Si chiede di chiarire:

“ se ¢ corretto che sulla s.t. di riferimento, al punto 7.3 — Offerta tecnica -, sia richiesto di fornire i rapporti
ufficiali di prova per il tessuto di base ( capo 5.1 ) e per la fodera tasche ( capo 5.2 ), mentre relativamente alla
campionatura di tessuto sia richiesto di fornire il tessuto di base ( capo 5.1 } e il tessuto panno lana ( capo
5.3).

RISPOSTA

Si conferma quanto previsto dalle specifiche tecniche poste a base di gara,
In particolare, come prescritto al capo 7.3 del capitolato:
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dovranno essere prodotti i rapporti ufficiali, in originale o copia conforme, delle analisi
merceologiche con allegati i campioni di materiale oggetto di prova, previste al capo 5.1 ( tessuto
esterno ) e 5.2 ( fodera sacchi tasca );

dovra essere prodotta la campionatura relativa a: numero 3 campioni di pantalone, tre metri di tessuto
esterno ed un metro di tessuto di panno.



